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1. ENSAYOS SQLICITADOS
Método de Evaluacién del Comportamiento al Fuego de
Espumas Flexibles de Poliuretano segun Norma IRAM
13257.

2. MATERIAL SUMINISTRADO
Una (1) muestra de espuma, color gris, identificada
por el cliente como: ESPUMA DE POLIETER de 28 kg/m3,
marca FONAC.FABRICANTE SONOFLEX SRL.

3. RESULTADOS
El ensayo se realizé el dia 22/05/95, y las probetas
se cortaron y acondicionaron segun lo especificado por
la norma.

Tiempo de gquemado (seg) = 29
Longitud quemada (mm) = 294
Velocidad de propagacién (mm/seg) = 11
Pérdida relativa de masa (%) = 92

Observacioén: Los valores indicados son el promedio de 10
(diez) probetas ensayvadas.
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Los resultados consignados se refieren exclusivamenta a la muestra recibida, e INTly CITAC declinan toda responsabilidad

por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.
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1. ENSAYOS REQUERIDOS
Determinar la Velocidad de Fropagacidn de Llama, segun el
Método de Ensayo descripto en la Resolucidn 72-9% Anexo III de la

- Secretaria de Transportes del Ministerio de Economia y Obras vy
Servicios Fublicos.

Ensayo de envejecimiento segun Norma ASTM D 3045. Se sometiod
la muestra a 920 C durante 6 v 12 dias en estufa de circulacidn
for:zada para verificar la permanencia del producto frente a esas’
condiciones.

2. MATERIAL SUMINISTRADO

Lna (1) muestra de espuma de poliurétanu identificada por el
cliente como: "FOLIURETAND CON RETARDANTE DE FUEGQO".

De la muestra se tomaron tres grupos de probetas:
a) Cineco probetas se las ensayd sin envejecer.
b) Cuatro se ensayaron luego de 6 dias en estufa a 20C.
c) Cinco se ensayaron luego de 12 dias en estufa a 20C.
En los & casos las pFobetag fueron preparadas y acondiciona-
das luego del envejecimiento de acuerdo a lo estipulado en el
Método de Ensayn. Espesor = 13 mm.

T RESULTADOS

El ensayo se realize el dia 27/10/1993.

Promotores: Subsecrataria de Obros PUblices del Minlisterio de Obras v Serviclos Publicos; INTI - Ins-
titute Maclonal de Tacnologla Industrial,

INTI - Sade Cantral: Av. Leandro N, Alem 1067, pisos 6°, 69 y 79 - 1001 Buenos Alres - Repiblica

Argentine, Tel.: 313-3013 - Télax: 021869 INTIAR. Pargue Tecnolbgico Miguelete: Av, Gral. Paz en-

tra Albarellos y Av. de los Constituyentes - 1660 San Martin - Bs. As. - Tel, 765-6161/6212,
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NOTA: En el caso a) (%) s2 obtuvieron valores desde B = O mm/min
hasta B = &0 mm/min, con tiempos de 1lama, luego de apagado el
mechero de ensayo, desde t = O s hasta £ = Z41 ¢ y con distancias
recorridas por la llama desde d = O mm hasta d # 254 mm.

Las mueshtras envejecidas se obscurecen.

OBSERVACTONES

De acuerdo a reqglamentaciones internacionales, estos ensayos
deben considerarse p%ra medir vy describir el comportamiento del
material bajo condiciones controladas, pero no se puede estimar
cudl serd =1  comportamiento del mismo $i se modifican total o
parcialmente las condiciones de ensayo.

—

_——

Ing: ANA MARIA DI PACE

JEFE DIVISION FUEGo ' L
Ing. RUBEN A. FE
JSFI%FT0.00NSTHUOGION“



